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Fluorita struktiiras fluoridu (MeF,; Me = Ca, Sr Ba) nanomateriali tiek pétiti ka
perspektivi luminofori, starojuma augSupparveidotaji un materiali zondém medicina.
Sarezgita situacija izveidojas, kad aktivatora jons ir trisveérigs un péc divvertiga Me?*
jona aizvietoSanas tam nepiecieSama papildus ladina kompensacija. Rezultata
materiala var veidoties dazadu simetriju defekti, kur katram ir savas optiskas ipasibas,
tapec aktuali ir raksturot, ka defektu veidosanos ir iesp&jams kontrolét.

Saja projekta pétitas mangana, eiropija un gadolinja jonu spektroskopiskas
ipaSibas ar nogulsnéSanas metodi sintez&tas SrF, nanodalinas. Noskaidrots, ka,
pielietojot $adu sint€zes metodi, eiropija joni ieblivgjas trisvertigd valences stavokli,
bet Mn*" izomorfi aizstdj Sr®* jonus, saglabajot kubisko apkartnes simetriju.
Elektronu paramagnétiskas rezonanses (EPR) spektru skaitliskds modelésanas
rezultati liecina, ka sakotngji iegitajos SrF, paraugos Gd** jonu apkartné ir
nesakartotiba. Ka vispiemé&rotaka zonde turpmakiem trisveértigo aktivatoru defektu
pétijumiem izvélsts Gd**, jo Eu** nav paramagnétisks un to nevar detektét ar EPR
metodi.

SrF,:Gd® paraugos tika padzilinati pétita Gd** lokalas struktiras izmaina
atkariba no paraugu termiskas pecapstrades apstakliem. Noskaidrots, ka, karsgjot
salidzinoSi zemas temperaturas (Ilidz 600 °C), Gd** lokala apkartne saglabajas
kubiska, tacu pie augstakam kars€Sanas temperatiiram veidojas zemakas simetrijas
fluoru (karsgjot argona) vai skabekla (kars€jot gaisa) jonu kompenséti Gd** centri.
legiitie secindjumi izdariti no 1. att€la redzamo EPR spektru skaitliskas modelesanas.
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1. att. Gd** centru EPR spektri kreisaja puse — argona karsétajos; labaja pusé —
gaisa karsétajos SrF, paraugos. [1]

Veiktais pétijums sniedz ieguldijjumu fundamentalaja zinasanu bazeé par
defektu veidoSanos fluorita struktiiras nanodalinas. Kopsavilkums par pétijjuma
rezultatiem ilustrativi paradits 2. attéla.
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2. att. Paraugu skengjosa elektronu mikroskopa (SEM) bildes un Gd** lokalas
struktiiras ilustracijas atSkirigos apstaklos karsétos SrF, paraugos.



